Unterlegscheibe Stahl Verzinkt
M8 (0080564)




TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl
Oberflachenbehandlung Verzinkt
DIN Norm DIN 125A
Maf3 M8

Generiertam: 01.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland

+49 (0) 6233 3772-0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de
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Bewadsserungssysteme
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